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METODO DE EVALUACIéN PARA VESTUARIO EN TEXTII.ES PLANOS

1.- SITUACION GENERAL

.

El control de cohdad desdrrollcndo por fc Dmccm‘m de Normos Técnicas
- del Material consiste en el conjunto de tareas reohzados para verificar la.

' :"conformldad de las caracteristicas 1écnacas sohcufcdcs en las Fichas

'3_Téc:n|cos MGP y Fichas, Tecmcos Aprobadcs de! Listado de bienes y

servicios comunes del Orgon[smo Supervisor de las Contrataciones del
Estado {OSCE y PERU COMPRAS) de los bienes a ser adquiridos. Todo
producfo que no cumpto con las corocterishcas técnicas minimas

-solac;todqs sero rec:hozado S _ _

La vefiﬁcocién dé k:x conformidad de las caracteristicas técnicas
solicitadas o el control de calidad del producto serd redlizade por la
Direccién de Normds Técnicas del Material es de DOS (2] tipos:

(a) E Control de Calidad fisico: consisie en el andlisis o evaluacion de
los pardmetros descritos en la respectiva Ficha Técnica, medlante
comparacion directa contra patrones de referencia, pruebas
fisicas y/o quimicas segun corresponda, utilizando herramienias y/o
equipos de medicién cdlibrados por laboratorios acreditados por
el Instituto Nacional de Calidad {INACAL).

{b) El Control de Calidad documentario: Consiste en el andiisis o
leclura de los parametros de las caracleristicas técnicas emitidos
por laboratorios externos' acreditados por el Instituto Nacional de
Cdlidad {INACAL), en sus respectivos informes de Ensayo, los cuales
deben estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica
para su aceptabilidad, solo para aquelias pruebas especiales.

La verificacion de los parémetros de las caractensticas técnicas
establecidas en la ficha técnica en la presentacion de muestras serd en
el siguiente orden:
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Varsidn:

fecha de enlrada en vigencia:

L2009/2019

P&ginas desde 2 hasta 15

Fecha aclualizacion:

(2 Evaluacion documeniorla de ias muesircs presentodczs
(by Evaluacién visual comparohvo entre lc: "Muestra Nro.1" y "Muestra

Nre.2”.

(©) Evalucaén fts:co y;’o qufmlca de io "Muesirc Nro 1",

' 22!03/2023

d. Lcs equuqcmnes de com‘ro! de colndad son ellmlnoiorlas es decir, que si
el bien y/o producto presentado, no opruebc la primera evaluacion, no
serd necesario realizar las 5|gu;entes__evc[_ucc1ones Ver siguiente tabla:

EVALUACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

_ RESULTADO
DOCUMENTARIO COMPARACION FISICO Y/O FINAL
DIRECTA QUIMICO
Cumple Cumple Cumple Se acepta
Cumple Cumple No cum-ple Se rechaza
Cumple No cumple No se realiza Se rechaza
No cumple No se reqliza No se realiza Se rechaza

e. El resultado del conirol de calidad serd plasmado en un cuadro de
evaluacion, el cual conclulrd si el bien andlizade “cumple” o "no
cumple” con los pardmetros solicitados.

f E cuadro de evaluacion del departamento de Control de Calidad sera
frmado v sellado por el evaluador y el Jefe del Deparfamento de
Control de Calidad. asimismo, presentard el visto bueno de un ingeniero
colegiado {en cumplimiento a las normas legales vigentes, Ley Nro.

28858, Ley Nro. 16053.

2~  FINALIDAD

Establecer el método de evaluacidén para realzar la verficacion vy
conformidad de las caractersticas técnicas solicitadas o el control de
colidad del vestuario confeccionado en tejido plano que realiza la
Direccidn de Normas Técnicas del Material.
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externo® oérediiodo por el Instituto Nacional de Calidad

INACAL)} para su evc:luo_cién.

(e) Adicionalmente a la entrega de muestras, para realizar e
conirol de calidad documentario, las empresas postoras
presentardn la Declaracién jurada* y/o ficha técnica del
fabricante de la tela principal y botdn, en idioma espanol’,
donde se consigne los siguientes pardmetros® y cuya

veracidad se asegura bajo juramento.

Caracteristicas Metodo dé Parametro del

Técnicas’ Ensayo® fabricante

] CARACTERISTICAS  ESTRUCTURALES DE LA TELA

" | PRINCIPAL

1.1 ] Composicién | AATCC 20A: Consignar el
de fibra Andilisis de fibra: valor numérco
(globat: Método con unidad de |.
urdimbre y | o ontitativo medida
framay}

[EH]

Los gastos de la evoluacion por un laboratorio de ensayo externo serGn asumidos por

el postor, los procedimientos para dicha accidn serdn consullados a fravés del Comité

Especial del respectivo proceso de adquisicién,

Ley de Coniralaciones del Esiado.- Decreto Legisiativo N°® 1341.- Articulo 2.- Principios

que rigen las contrataciones. Literal jj INTEGRIDAD: La conducta de los paricipes en
cudlquier etapa del proceso de contratacion estd gulada por la honestidad y

veracidad, evilando cualquier practica indebida.

5 Reglamenlo de la Ley de Conlralaciones del Eslado.- Decreto Supremo N? 056-2037-

£F.- Articulo 38.- Idioma de la documenlacion y ofras formalidades.

& los parametros presentados obligatoriamente serdn los solicilados en el presente
método de evaluacion que se especifiquen a la vez, en la ficha técnica del producta

ofertado,

7 Los postores tienen la obligacién de consignar en la D.J. solo aquelios pardmetros que

se solicite en la Ficha Técnica MGP,

_ 8 Encaso el fabricante de la tela utilice otro métedo de ensayo deberd mencionorio en

" el documento respectivo.
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3.- EJECUCION _ S
a. DlSQOSlCtones Genero[e

=0 Pc:rc: reohzar ei coniroi de ccxlidc:d de Ias mues!rcs en un proceso
B de adqumcwn - '

“{a) __P_cro io_v_e_rificacién de las . caracteristicas solicitadas en la
~Ficha Técnica del blen a ser evaluado se requiere que los
postores hagan entrega de DOS {2) UNIDADES' del bien a
adquirise, -exactamente iguales, que para efectos del
presenie documento se le denominard “Muestra Nro,1” y
"Muestra Nro.2".

{b) La forma de presentacién de las muestras se establece en la
respecliva  Ficha Técnica del bien a adquiirse, el
incumplimiento de estas disposiciones ocasionard que la
muesira sea descdlificada por no cumplir con las condliciones
de presentacién. .

[c} Lla Muesira de andlisis o Muesira Nro. 1, sufiird pruebas
destructivas que ocasionaran su deterioro, esta muesira al
término de las pruebas fisicas y/o quimicas serd desechada.

([d) La Mueska diimente? o Muestra Nro. 2, se mantendrd en
custodia, infacta, sin abrir, ni evoluar. En caso surja alguna
controversia con los resuitados del departamento de Control

\ de Cadilidad de la Direccién de Normas Técnicas dell Material,

esla muestra seré entregada a un laboratorio de ensayo

et DOS {2} UNIDADES dei bien a adquirise exactamente iguales, quiere decir que las DOS

el (2) muesiras entregadas tienen las mismas caracterislicas técnicas, la misma fecha de
produccion y pertenecen al mismo lote de fabricacidn, enlre ofras caracterisiicas dé
similifud.

7 SegUn resolucidén N° 423 - 2013 - OSCE/PRE la entidad puede scolicitar ol proveedor la
presentacion de lo muestra didmente o mueslra Nro. 2, a fin de que se pueda
comoborar los resuilcdos de ia evclucc:én dela muesira original.
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METODO DE EVALUACION PARA VESTUARIC EN TEXTILES PLANOS
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD | i ggf‘éﬂ:
Fochada niada anVGerclo | pageondewde shesa s | oy Sonatecen
1.2} Titulo de hilo ASTM D 1059: Consignar el
1 | lurdimbrey | Densidad lineal de | valor numérico
trama) +| hilos_{titulo) basado | con unidad de |
‘'en .muestras  de | medida
o PRUEBAS DE RESISTENCIA "MECANICA DE LA TELA |
" { PRINCIPAL o
121 | Resistencia a | ASTM D 5034: Consignar el
' lo fraccion | Método de ensayo | valor numeérico
{(Kg-f) I estandar para la con unidad de
{urdimbre y resistencia ala medida
framay) rolurayla
elongacién de las
telas texiiles (Grab
| _iTesh

2.2 | Resistencia al { ASTM D 1424; Consignar el
desgarre{Kg-f) | Método de pruebd | valor numérico’
[urdimbre y estdndar para 10| con unidad de
trama] resistencia al medida

desgaramiento de
las telas mediante
el aparato de
péndulo
descendente
- , (Eimendorf type) | o

2.3 | Estabilidad | AATCC 135: Consignar el
dimensional Cambio dimensional | valor numérico
del tejido o en los lavados | ~on unidad de
favado doméslicos de los| o j4q
{urdimbre y tejidos planos y de |
tramay) punto {1-3

flavados})

2.4 } Apariencia AATCC 124: Consignar el
después del Método de prueba | valor numérico
lavado esténdar  para 10| con unidad de

apariencia ,
suavidad del tejido medida
después de lavado

3 ciclos de lavado

minimo

Sde
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=

la abrasion

Prueba  estandar
para la resistencia o
la abrasién de los
tajidos textiles

[E'RECCDN DE NORMAS METODO DE EVALUACION
TECNICAS DEL MATERIAL ,
- PARA VESTUARIO ME 099012
Normatlvidad con cofidad ‘ '
| METODO DE EVALUACION PARA VESTUARIO EN TEXTILES PLANOS
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD ggf‘é“‘
Fecha de entrada en vigencia: . 1 Fecha actudlizacion:
1 12/09/2019 Paginas de_sc%e éhosta 18 22/03/2023
{125} Angulo de AATCC 64: Consignar el
recuperaciéon | Prveba  para  la | valor numérico
a fa amuga recuperacién  de | con unidad de
{urdimbre y armJgas - en telas medida
framay tejidas: Angulo de
1 recuperacion o
2.6 | Resistencia a | ASTM D 494é: Consignar el

valor numérico
con unidad de
medida

3, | PRUEBAS DE SOLIDEZ AL COLOR DE LA TELA PRINCIPAL
31 | Solidez di AATCC 61: Consignar el
lavado Solidez del color al | valor numérco
lavado en casa y | con unidad de
cormercial medida
3.2 | Solidez al AATCC 15; Consignar el |
sudor aeidoy | Solidez del colora | valor numérico
alcalino la transpiracion: con unidad de
Acida medida
331 Solidezalaluz | AATCC 16 Consignar el
(20 horas} Solidez del color a | valor numérico
la Juz {20 AFU, | con unidad de
opcién 3) medida
3.4 | Soidez al AATCC 162: TConsignar el
agua clorada | Solidez del color en | valor numeérico
el agua de piscina | con unidad de
clorada medida
3.5 | Solidez al frote | AATCC 8: Consignar el
seco _y | Solidez del color al | valor numeético
homedo frote: seCo y | con unidad de
hOmedo. medida
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METODO DE EVALUAGION PARA VESTUARIO EN TEXTILES 'PLANOS

| DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD Ly ggfién‘
[ fecha de entrada en vigencia: ~. | Fecha actualizacién:
| 12/0912019 e : - Pdglnosde.sdei’hos.ta 15 - 22/03/2028 :
(3.6 Gradode | ASTM D 4970; TConsignar el
piling . - | Mélodo de Prueba | valor numérico
Co e Bstandar Para | con unidad de
- I Resistencia al Piling : .
1y Ofros Cambios medida
Superficiales -
: - ‘Relacionados  de
R _ o Telas - Textiles:
’ oy ' ‘Martindale Tesier
ASTM D 3512
Método de prueba
estandar para
resistencia al pilling
1y -ofros cambios
superficiales
relacionados a lelas
textiles  {Probador
de piling tumble al
azar)
Caractersticas | Mélodode | Parémetro del
Técnicas Ensayo fabricante
4. | CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL BOTON
4.1 | Resistenciaal | ASTM D5171: " Consignar el
impacto | prueba esténdar valor numérico
| de resistencia al con unidad de
impacto de .
boiones de medida
plastico cocidos , _ -
4.2 | Solidez del AATCC 61: Consignar el
\ color ol Solidez del coloral | valor numérico
lavado lavado en casay ! ~gn unidad de |
comercial medida
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1 fecha de snfrada en vigencia: . ' “t Fecha actualizacidn:
| 12/09/2019 Péginos desde 8hasta 15 - 22/03/2023
Caracteristicas | Mélodode | Parémetro del
Técnicas ~ Ensayo . fabricante

5. | CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA COSTURA

5.1 | Resistencia | ASTM D 434: Consignar el
: | alacostura | Método  de  prueba | valor  numérico
esfandar  para I con unidad de
resistencia al .

desfizamientc de hilos medida
en telas tejidas usando
una costura estandar,

(fi las declaraciones juradas o fichas técnicas del fabricante
serdn consideradas vdlidas, solo si, los parametros de las
caracterfsticas técnicas estdn expresadas en un  valor
numérico con su respeciiva unidad de medida, asimismo, si
consigna la totalidad de informacion solicitada.

_ lg) la decloracién jurada, identificard ol firmante  como

L7 representonte  legal de la empresa postora, el cual

consignard de manera legible, sus nombres, apellidos, firma y

: nGmero segln su Documento de Nacional de Identidad (DNI)
o Documento de Exiranjeria {segin sea el caso}.

(h) La ficha técnica del fabricante, deberd presentar de manera
legible al firmante como el Jefe de Control de Calidad o
Produccién {nombres, apellidos y firmaj,

(i La Secretaria General de esta Direccidn, recepcionara el
documento con el cual el Presidente del Comité de
Seleccidn remite las muestras,

() El Depariamento de confrol de calidad recepcionard las
muestras a ser evaluadas de 08:30 a 15:30 horas, previa la
presentacion del cargo fimado poria Secretaria General que
consle Ia recepcién del documento respectivo, verificandose
lo siguiente:

8dels
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. : _ : Pdgrnus.desde'i’hcsld 15 | 22/03/2023 . :

12/09/2019

i)

(k)

1. Véﬁﬁ_cor_d_dué__c_adq item a evaluar presénfe Muestra

~Nro.1 y Muesha Nro.2 exactamente iguales, asimismo,

.o que se encuentren debidamente codificadas, caso las

muestras presenten disconformidades, no serds recibidas.

-2._Cotejard que c_:_dda muestra presente la documentacion

- requerida en caso ho se presente la documentacion, no
se podrd realizar el control de calidad documentario.

Al finalizar . todos los .actos del respeclivo proceso de
-adjudicacion, los postfores que no fueron favorecidos con la

buena pro podrdn solicitar la devolucion de su Muestra Nro. 2,
La Muestra Nro. 2 del postor favorecido con la buena pro,
permanecerd en custodia del Departamento de Control de
Calidad como referencia al momento del internamiento del

bien.

Las Muestras Nro. 2 no reclamadas por los postores, serdn
desechadas, pasados los CINCO (5) dias habiles, de la fecha
de consentimiento de la buena pro, fecha de decloraiario
desierto del proceso de seleccién o fecha de cumplimiento
con el internamiento {segin sea el caso).

- (2) Pararediizar el co_ntr_ol de caolidad en el internamiento de bienes:

{a)

(o)

Segin lo dispuesto por la Direccion General del Material para
que un blen adquiido por la Marina sea internado en los
paftoles de la Direccién de Abastecimiento Navdl, la
Direccidn de Normas Técnicas del Material, a través de su
Departamento de Control de Calidad, realizard la
verificacion de las caracteristicas técnicas solicitadas en las
Fichas Técnicas.

Las responsabilidades de la empresa proveedora para el dia
del internamiento son las siguientes:

1. _Se presentard al Depariamento de Control de Calidad de
la. Direccidén de Normas Técnicas del Material de 08:30 a
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Fecha de enfrada envigencia: . o " Fecha aclualizacion:
12 /0? !,20‘9 - Paginas desde 10 hasta 15 122 /03 /9023

13:00 horas, con sl lote’ a intemar, no se recibird entrega
parciales, salvo lo indique el confrato.

Ny 2.____Cop$ic: del contrato u orden de compra.

3. Ficha Técnica del producto [original) emifido por el
fabricante, en hoja  membretada,  detallando  los
pardmetros solicitados en la Ficha Técnica MGP.

4. Criginal de los Informes de Ensayo de los resultados de los
andlisis detaliados en la respectiva Ficha Técnica MGP,
acompahado de una Declaracion jurada donde deja
constancia que la muestra de la prenda de vestuario
analizada, fue extraida del lote a intemar a la Marina de
Guerra del Perd.

5. FEl documento del Informe de Ensayo debe estar dirigido a
la Maring de Guerra del Pert o a la empresa proveedora.

Cn

4. Las pruebas serdn redlizadas en un Laboratorio de Ensayo
externo acreditado por el Instituto Nacional de Cdlidad
{INACAL) con alcance en pruebas para materiales textiles

o vestuario.

7.__Fl documenio del Informe de Ensayo: (a) No debe tener
una fecha mayor a VEINTE (20) dias calendario de la
techa de internamiento. [b) Debe incluir fotografias de la
muestra analizada. [¢} En los Datos de identificacion de la
muestra del documento, debe considerar la descripcion
de la etiqueta y lote de fabricacién. (d} No debe
presentar enmendaduras ni borrones.

{c) Sila empresa proveedora se presenta Unicamente con el
bien a internar, es decir, sin la documentacion solicitada, no

"9  Cuando se hace referencia al "LOTE A INTERNAR" en esta publicacién, es para
describir la canlidad total del bien segin conirato u orden de compra. No
necesariamente se refiere a UN {1] solo lote de enirega por parle del proveedor.
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‘[ Fecha de enlrada envigencia: ..l 5. ] Fecha actuaiizaclén:
12/09/2019 o Pégmos desde 11 hcsto 15 122 /03 /2023

se procedercr a reglizar el con#roi de CGlldOd y en efecfo no
podran el anternamienio ' ' - :

~(d) _._E! Jel‘e 'del deporiamento de Conirol de Calidad,
e _seleccronoré la Muestra de andlisis del lote a internar, a la
cual se le denommq “Muestra n'. de acuerdo a lo
~establecido en la Norma . Técnica Perana NTP-ISO 2859-
B 12013 "Proced:mienfo de muesireo para inspeccién por

: oir1bu1os" nlvei de mspecaén AQL 2.5%.

(e) En caso el evoluodor lo._corasxd_ere necesario para una mejor
evaluacién, se exiraerd un nimero mayor de "Muestra n". Las
prendas de vestuario que conforman la "Muesira n", al
finalizar el conirol de caiidad, serdn reintegradas al lote a
internar, salve aquellas que hayan sufiido deterioro como
consecuencica de las pruebas fisicas realizadas.

[} Lo empresa proveedora deberd reponer a la Marina, el
numero de muestras que por la naturaleza de las pruebas
fisicas'!, hayan sufrido deterioro fisico, o se haya inutilizado su
Uso.

{g) Siel resullado de esta evaluacion determing el rechazo del
internamiento, UNA (1) muesira del lote a internar
permanecerd en el departamento de Control de Cadlidad,
como muesira para archivo del rechazo.

(} & departamento de Conirol de Calidad de la Direccion de
Normas Técnicas del Material dispondrd inspecciones
inopinadas al ganador de la buena pro con el fin de verificar
la calidad de insumos utilizados en el proceso productivo del
bien adjudicado.

{0 Enfiéndase por “Muesira n” al nimero de prendas de vestuario que conforman la
Mueslra de andlisis exiralida del lote a Indermnar,

11 Las pruebaos fisicas aplicadas al intermamiento serdn aplicadas en caso el evaluador lo

considere necesario v serd a una prenda elegida de monera alealoria con el fin de
confirmar el cumplimiento de los requisitos solicifados en la FFTT.
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DIRECCION DE NORMAS _
TECNICAS DEL MATERIAL © METODO DE EVALUACION ME 099012
PARA VESTUARIO S
Normatividad con calidad ' '
METODO DE EVALUACION PARA YESTUARIO EN TEXTILES PLANOS
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fecha de entrada en vigencia: Lo | Fecha acluaizacion:
12/09/2019 Paginas desde 12hasta 15 22/03/2023

b. Disposiciones Especlficas

(h

(3)

El método de evaluacién a sjecutar para la verificacion fisica del
disefio, confeccién, acabado, medidas de tallas y etiquetado es
un método propio, es deck, 'un mélodo establecido por la
Direcclén de Nomas Técnicas del Material, que consiste en la
inspeccion ordenada, de cada una de las parles de la prenda de
vestuario, comparando los ‘pardmetro solicitados  versus o
observado en la prenda de vestuario presentada por ef proveedor,
gpoyando los andlisis en heramientas y equipos de medicion
calibrados {cinta métrica, vernier digital, lupa enire olros).

En la verificacion del cumplimiento de los detalles del disefio de la
prenda se realizard:

[a) La verificacién de Ja forma y medidas de cada una de las
parfes de la prenda de vestuario, segin coresponda al
disefio,

{b) Lo verificacién de la ubicacién y distancias de cada una de
las partes de la prenda de vestuario, segin corresponda al
disedo.

{c) La verificacién de la apariencia en conjunto de cada una de
las partes de la prenda de vestuario, segun corresponda al
diseno.

{d) La verificacion de ofros detalles det disefio de las partes de la
prenda de vestuario, segln corresponda al diseno.

En la verificacién del cumplimiento de los detalles de confeccion
de la prenda se regdlizard:

(a) La verificacién del corte y unidn de cada una de las partes
de la prenda de vestuario, segin correspenda al diseno.
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' -"(b) La venlncccuén del armodo de cado una de lcs paries de Ia
R .prendo de vesfucmo, segun correspondo al dlseﬁo R

. (c) La . vermccaon de ia mmetrfa de fos plezcs pcres (con‘e y
- ‘armado) de Ia prendc de vesiuano, segun correspondq al
; :dlseﬁo : -

{d) - La venr icacion dei ilpo de cosiuras Yy puntodc:s (mcluye
rematles, pespunies Y atraques] de cada una de las partes de
la prendc de vestuano segun NTP 15O 4915:1991 y 4916:1991.

(e} La venfncocwn de ICI opcnencm del bordado, perforado y
ubicacién de ojales u ojaliles, pegado y ubicacién de los
botones segun corresponda al disefio.

() La veriicacién de ofros detalles de confeccion de las partes
de la prenda de vestuario, segin corresponda al disefo.

(4) En la verificacion del cumpilimiento de los detalles de acabado,
medidas de tallas y presentacidn de la prenda se realizara:

(a) La verficacidon de la tonalidad del lote a internar, esta se
verificaré& con la cabina de iluminacién de cada una de las
partes de la prenda de vestuario, segin comesponda al
disefio,

(b) La verificacién de las medidas de las tallos solicitadas.

{c) Llaverificacién de la apariencia y ubicacion del estampado o
bordado, segun catresponda al disefno.

{d) La veriicacidén de la limpieza total interior y exterior (no
presentard hilos suellos ni ofros defectos que afecten la
impieza) de la prenda de vestuario, segin corresponda al
disefio.

(gl La verificacién del cormecto planchado o vaporizado de la
prenda de vestuario.
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(h) _ La v_e_rifiéaci'én_ de ofros detalles de acabado de la prenda
de vestuario, segun corrgsponda al disefo.

"{5} La \./en"ificdcién del cumplimiento dél etiquetado de la prenda se
realizard mediante la lectura de la informacion consignada vy la
visualizacién de la ubicacion de la eliqueta.

() En la verificacion  del cumplimiento de las - caracterislicas
estructurales de la fela prncipal de la prenda, se realizard
mediante herramientas y/o equipos de medicidn calibrados,
métodos propios no  normalizados y normas técnicas
estandarizadas:

{a} Para la verificacion de ta armadura, se tomard como normda
de referancia, la NTP 231.141 .- Ligamentos textiles-Disefio de
tejidos-Armadura y se empleard una lupa.

[b) Para la verificacion del peso {g/m?). se tomard como norma
de referencia, la NIP 231.003.- Método de ensayo para ia
determinaclién del peso por metro cuadrado ¢ ASTM D3776.-
Determinacion del peso del fejido {masa/dreq) y se empiecrd
una balanza electrénica de precision certificada.

(c] Para la verficacion de la densidad (hilos/cm en urdimbre y
pasadas/cm en framaj, se lomard como norma de
referencia, la ASTM D3775.- Conteo de hilos en tejido plano y
se empleard una lupa cuenta hitos.

(7} En la verificacion fisica del cumplimiento de las caracteristicas
técnicas de los insumos, complementos y avios de confeccién de la
prenda se identificard el material, color, dimension vy olros
pardmetros, segun lo solicitado.
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{8) En el control de calidad documentiario se verificard el cumplimiento
de los parGmetros consignados en la declaracidn jurada y/o ficha
técnica del fabricante de la tela principal, insumos y avios,

4.- !NST??UCC%ONES ESPECIFICAS
a. Crganismo de origen

Direccion de Normas Técnicas del Material

b. Tiempo de vigencia

Entra en vigencia: A su publicacidn
Sale de vigencia: Con orden.
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