EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS / 131057

DEPARTAMENTO DE

GORRA DE LANILLA VERDE OLIVO

L)
NI ABSTECRIENTO PARA OFICIAL GENERAL
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela de lanilla
Composicidn Lanilla 45/55.
Lana 45% +/- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%.
Ligamento Tafetdn 1/1.
Peso (gr/m?) 200 +/- 5%.
Titulo de hilos (Ne)
Urdimbre 2146 +/- 2,
Trama 2046 +/- 2,
Densidad (hilos/cm.)
Urdimbre 23 +/- 3.
Trama 21 +/- 3,
Resistenc a la Traccion {Kg.f)
Urdimbre 28 minimo.
Trama 21 minimo.
Alargamienio a la Carga (%)
Urdimbre 42 minimo.
Trama 39 minimo.
stabitidad Dimensional (%)
Urdimbre -2% maximo
Trama 2% maximo.
Color Verde olive, definido mediante la siguiente curva:
Longitud de onda (Nm) 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 400 | 470 | 480 | 400
Reflactancia (%R) 286 ¢ 270 261 259 | 2.57 2.56. 25881285 (277129
500 | 510 | 520 | 530 | 540 | S50 | 560 | 570 | 580 | 590
312 [ 329|345 1 3467 1 384 | 368 | 369 | 384 | 357 | 3565
600 | 610 | 620 630 640 650 | G606 | 670 680 | 690
369 1 367 | 3701369375 408|477 670 102311415
700
2017

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez del color
Ala luz (20 AFU)
Al sudor (acida)
Al lavado
Al lavado seco
Al frote seco
Al frote hiimedo
Pérdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Colorantes a usar
Para poliéster
Para lana
Acabado

DE menor o igual a 1.
Luz Principal: D 85 (10 seg.).

4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo,
4.0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo.
1% maximo.

4 minimo.

Tefiido en tops.
Colorantes dispersos (poliéster) y acidos (lana).
Termofifado y decatizado.




Composicion
Tipo
Color
Forro interior de gotra
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo
Color
Forro inferior de visera
Composicion
Tipo
Color
Carton
Composicion
Tipo
Para Cenefa
Para Visera
Espuma plastica
Composicién
Espesor
Densidad/m3
Tafilete {interior de cenefa)
Composicién
Tipo
Color
Espesor
Plasticos
Composicion
[po HA!!
Espesor
TIDO “Bl!
Espesor
Color
Falsa carriliera
Composicion
Forma
Dimensiones
Largo
Ancho
Color
Botén dorado grabado
Composicién
Tipo
Diametro
Color
Parte posterior
Escudo de Armas

Tela plastificada brillante.
Marroquin.
Verde,

Poliéster 100%.
Tafetan 1x1.
Foulard gofrado.
Negro o gris.

Tela plastificada brillante.
Marroguin.
Verde.

Celulosa.

Cartdn prensado.
Cartdn N° 8.
Cartén N° 10,

Poliuretano duro.
12 4+~ 1 mm.
20 kg. minimo.

Cuero de ovino.
Badana.
Marrén.
0.5 +/- 0.1 mm.

Polietileno.
Transparente incoloro,
1.2 +- 0.4 mm.
Brillante tipo charolina.
0.8 +/- 0.1 mm.

Negro.

Cinta de rayon.
Rectangular con 2 venas.

32 +/-3cm.
16 +/- 1 mm.
Dorado.

Bronce 70/30% (+/- 2%)

Circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.
13.5 +/- 0.1 mm.

Dorado.

2 pasadores metalicos de 1.5 +/- 0.2 cm. de largo.

Composicién Bronce 70/30% (+/- 2%)
Tino Romana, circular.
Dimensiones
Diametro 38 +/- 3 mm.
Espesor de plancha 1.4 mm. minimo y 2.5 mm. maximo.
Peso 6 +/- 0.5 gr.
Color De color dorado con los fondos del escudo central a color segun
reglamento.

Parte posterior

Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diamefro y de 30 +/- 5 mm.
de longitud.




Escarapela
Composicion
Tipo
Dimensiones
Diametro
Espesor de plancha
Peso
Color
Parte posterior

Canutillo

Composicién

Tipo

Ancho del canuto

Color

Lentejuelas

Composicion

Tipo

Diamelro

Color

Alambre espiral

Composicion

Tipo

Ancho de! espiral

Color

Ojalillos

Composicidn

Forma

Diamefro exterior

Color

Alambre

Composicidn

Alambre tipo "A”

Dimensiones

Ancho
Espesor

Alambrs tipo “B”

Diametro

Hiio de costura

Composicion

Titulo

Color

.| CONFECCION

Modelo

Platilio

Descripcién

Bronge 70/30% (+/- 2%)
Circular.

22 +/- 1 mm,.

1 mm. minimo y 2.2 mm. méaximo.

1.8 +/-0.2¢gr.

De color dorado con el centro bicolor segtin reglamento.

Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diametro y de 30 +/- 5 mm.
de fongitud.

Metalico plastificado.

Resorte tupido de alambre fino.
1+/- 0.6 mm.

Dorado.

Metalico plastificado.
Plancha circular.

6 +/- 0.5 mm.
Dorado.

Metalico.

Resorte extendido de alambre.
1+~ 0.5 mm.

Dorado.

Bronce o aluminio.
Circular.

10 +/- 1 mm,

Laqueado en color negro

Acero al carbono.
Plano.

3.5 +/- 0.5 mm.
0.6 +/- 0.1 mm.
Circular,

2 +/~ 0.5 mm.

Poliéster 100%.
40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de la tela.

EP reglamentario, gorra verde olivo para Oficial General, ver grafico.
Forma eiiptica, apuntando hacia adelante y con caida hacia atras, con

un vivo de lanilla verde olive en todo el perimetro.
El perimetro interior armado con alambre tipo "A",

Forro exterior
Forro interior
Piastico tipo "A"

Faja
Descripcién

Forro exterior
Relleno

Tela de lanilla verde olivo.

Tela tipo “foulard”.
De forma romboide, ubicadc en la parte interior central, pespuntado y
dejando abertura para tarjeta de identificacion.

Formada con 4 piezas de lanilla, con un armado con alambre tipo “B"
en la parte delantera formando el "pecho de paloma”.

Tela de lanilla verde olivo.
Acolchado de espuma plastica.




Forro interior
Parte delantera

Parte lateral

Parte posterior

Cenefa

Descripcién

Forro exterior

Forro interior

Parte delantera
Escudo de Armas
Falsa carriltera

Parte posterior

Tafilete

Visera
Descripcion

Forro exterior

Forro interior

Ribete

Disefio para Oficial General
en la visera

Aplicacién

.| ACABADO

Articulo terminado

Tela de lanilla

Partes metalicas
Escudo de Armas,
Escarapela y Boton dorado

Tela tipo “foulard”,

Union con sobrecostura de 2 pespuntes, con un alto de 7 +/- 0.5 cm.
con una escarapela ubicada sobre la costura central.

Unién con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 4 +/- 0.3 cm.
con 4 ojalillos, 2 por lado.

Union con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 3 +/- 0.3 cm.

Armazdn de cartdn prensado de 4.5 +/- 0.3 cm. de alto.
Tela de lanilla verde olivo.
Tela tipo "foulard”.

Escudo reglamentario colocade en la parte central.

Cinta de rayén color dorado con 2 venas y 2 pasadores de rayon
dorado, uno a cada extremo.

2 botones dorados en los extremos (parte lateral de la gorra) para fijar
la falsa carrillera.

Unidn con scbrecostura de un pespunte, con un alto de 4.5 +/- 0.5 cm.

Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm.
Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre
una cinta de plastico tipo "B" para refuerzo.

Cartén prensado N® 10, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3
cm., forrado con:

Tela de lanilla verde olivo.

Marroquin verde.

Plastico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.

Una franja de 15 +/- 2 mm. de ancho, con aplicacién de lentejuelas,
canutillos y alambre espiral, ubicada a 11 +/- 1 mm. del filo bordeando
la visera (ver grafico).

De base un alambre espiral estirado, a continuacién, una fila de
canutiios entrelazados seguida de una fila de lentejuelas doradas y
sobre estas, otra fila de canutillos entrelazados.

Seguidamente una fila de unas ramas entrelazadas de modelo EP
reglamentario, bordadas en canutillo y lentejuelas doradas,
simétricamente opuestas.

Exento de fallas en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, termofijado, decatizado.

La tela de fanilla no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueitos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Sin filos ni rebabas.

Con brillo persistente, recubierto con una lamina de resina epdxica al
horno.

.| PRESENTACION
Embalado

Los disefios respectivos deben estar en altorrelieve y debe estar bien
definido a la vista del observador.

La escarapela, el escudo y el botdn tienen un alambre de bronce de 1.2
a 1.3 mm. de diametro y de 30 +/- 5 mm. de largo que ird soidado en la
parte posterior central.

La soldadura debe abarcar una longitud de 86 mm. minimo de la parte
central del alambre.

£n bolsa de plastico fransparente resistente al manipuleo, transporte y
almacenamiento.




Etiquetado

Leyenda

Etiqueta técnica, de talla y de marca, segin NTP N° 231.400 - 2009
"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de fa parte interna de
la prenda de cabeza, llevarad en forma obligatoria como LEYENDA el
Proceso de Seleccion y el Afio del proceso, segun el siguiente detalle:

"(proceso) N° .......... - (afo)"
Esta leyenda debera de estar grabada directamente en la prenda, en
letra "arial" en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE ESPECIFICACIONES TECNICAS / 141027
" D L TO GORRA DE LANILLA VERDE OLIVO
CLASE I PARA OFICIAL SUPERIOR
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela de lanilla
Composicion Lanilia 45/55.
Lana 45% +/- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%.
Ligamento Tafetan 1/1.
Peso {(gr./m?) 200 +/- 5%.
Titulo de hilos (Ne)
Urdimbre 2146 +i- 2.
Trama 2146 +/- 2.
Densidad (hilos/cm.}
Urdimbre 23 /- 3.
Trama 21 +- 3.
Resistenc a la Traccion (Kg.f)
N Urdimbre 28 minimo.
Trama 21 minimo.
Alargamiento a la Carga (%)
Urdimbre 42 minimo.
Trama 39 minimo.
Estabilidad Dimensional (%)
Urdimbre -2% maximo
Trama -2% maximo.
Color Verde clivo, definido mediante la siguiente curva:
Longitud de onda (Nm) 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490

286 | 27012861 [ 259 | 2467 | 2586 {258 | 266 | 2771 291
so0¢ | 51w | 520 | 530 | &40 | 550 | s60 [ Sro | 580 | 590
312 | 329 | 345 1 357 | 3B4 | 369 | 369 | 364 | 35713565
660 | 670 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 68¢ | 60O
350 136713700 868|375 | 408477670 [1023]14.15
700
p:iAN

Reflactancia (%R)

Tolerancia Sist. CIEL LAB | DE menoroiguala 1.

Condiciones de Luz Luz Principal: D 65 (10 seg.).
Solidez del color

Alaluz (20 AFU) 4.0 minimo.

Al sudor (acida) 4.0 minimo.

Al lavado 4.0 minimo.

Al lavado seco 4.0 minimo.

Al frote seco 4.0 minimo.

Al frote humedo 3.5 minimo.
Pérdida de peso al lavado 1% maximo.
Grado pilling 4 minimo.

Proceso de tintoreo

Colorantes a usar
Para poliéster Tefido en tops.

Para fana Colorantes dispersos (poliéster) y acidos (lana).

Acabado Termofijado y decatizado.




Composicion
Tipo
Color
Forro interior de gorra
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo
Color
Forro interior de visera
Composicicn
Tipo
Color
Cartdn
Composicion
Tipo
Para Cenefa
Para Visera
Espuma plastica
Composicidn
Espesor
Densidad/m3
Tafilete (interior de cenefa)
Composicién
Tipo
Color
Espesor
Plasticos
Composicion
Plastico tipo “A”
Espesor
Plastico tipo “B”
Espesor
Color
Falsa carrillera
Composicion
Forma
Dimensiones
Largo
Ancho
Color
Boton dorado grabado
Composicion
Tipo
Diametro
Color
Parte posterior
Escudo de Armas

Tela plastificada brillante.
Marroguin.
Verde.

Poliéster 100%.
Tafetén 1x1.
Foulard gofrado.
Negro o gris.

Tela plastificada brillante.
Marroquin.
Verde.

Celulosa.

Cartdn prensado.
Cartdn N° 8,
Cartdon N° 10,

Poliuretano duro.
12 +/- 1 mm.
20 kg. minimo.

Cuero de ovino.
Badana.
Marron,
0.5 +/- 0.1 mm.

Polietileno.
Transparente incoloro.
1.2 +/- 0.1 mm.
Briltante tipo charolina.
0.8 +/- 0.1 mm.

Negro.

Cinta de rayoén.
Rectangular con 2 venas.

32+~ 3 cm.
16 +/- 1 mm.
Dorado.

Bronce 70/30% (+/- 2%)

Circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.
13.5 +/- 0.1 mm.

Dorado.

2 pasadores metalicos de 1.5 +/- 0.2 crn. de largo.

Composicion Bronce 70/30% (+/- 2%)
Tipe Romana, circular.
Dimensiones
Didmetro 38 +/- 3 mm.
Espesor de plancha 1.4 mm. minimo y 2.5 mm. maximo.
Peso 8+/-0.5gr
Color De color dorado con ios fondos del escudo central a color segun
reglamento.

Parte posterior

Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diametro y de 30 +/- 5 mm.
de longitud.




Escarapela
Composicion
Tipo
Dimensiones
Diametro
Espesor de plancha
Peso
Color
Parte posterior

Canutillo

Cormnposicion

Tipo

Ancho del canuto

Color

Lentejuelas

Composicion

Tipo

Diametro

Color

Alambre espiral

Composicion

Tipo

Ancho del espiral

Color

Ojalillos

Composicion

Forma

Diametro exterior

Color

Alambre

Composicion

Alambre tipo “A”

Dimensiones

Ancho
Espesor

Alambre tipo “B”

Diametro

Hilo de costura

Composicion

Titulo

Color

.| CONFECCION

Maodelo

Platillo
Descripcion

Bronce 70/30% (+/- 2%)
Circular.

25 +/- 1 mim.

1 mm. minimo y 2.2 mm. maximo.

1.8+/-0.2¢r.

De color dorado con el centro bicolor segtin reglamento.

Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diametro y de 30 +/- 5 mm.
de longitud.

Metélico plastificado.

Resorte tupido de alambre fino.
1+~ 0.5 mm.

Dorado.

Metalico plastificado.
Plancha circular.

6 +/- 0.5 mm.
Dorado.

Metalico.

Resorte extendido de alambre.
1 +/- 0.5 mm.

Dorado.

Bronce o aluminio.
Circular.

10 +/~ 1 mm.

Lagueado en color negro

Acero al carbono.
Plano.

3.5 +/- 0.5 mm.
0.6 +/- 0.1 mm.
Circular.

2 +/- 0.5 mm.

Poliéster 100%.
40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de la tela.

EP reglamentario, gorra verde olivo para Oficial Superior varén, ver
grafico.

Forma eliptica, apuntando hacia adelante y con caida hacia atras, con
un vivo de lanilla verde olivo en todo el perimetro.

Forro exterior
Forro interior
Plastico tipo "A"

Faja
Descripcion

Forro exterior

El perimetro interior armado con alambre tipo "A”".
Tela de lanifia verde olivo.

Tela tipo "foutard”.
De forma romboide, ubicado en la parte interior central, pespuntado y
dejando abertura para tarjeta de identificacion.

Formada con 4 piezas de lanilla, con un armado con alambre tipo "B"
en la parte delantera formando el "pecho de paloma®,

Tela de lanilia verde olivo.




Relleno
Forro interior
Parte delantera

Parte lateral

Parte posterior

Cenefa

Descripcion

Forro exterior

Forro interior

Parte delantera
Escudo de Armas
Falsa carrillera

Parte posterior

Tafilete

Disefio para Ofictal Superior
en la visera

Aplicacion

.} ACABADO

Artlculo terminado

Tela de lanitia

Partes metalicas

Acolchado de espuma plastica.

Tela tipo "foutard”.

Unién con sobrecostura de 2 pespuntes, con un alto de 7 +/- 0.5 cm.
con una escarapela ubicada sobre la costura central.

Unién con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 4 +/- 0.3 cm.
con 4 ojalillos, 2 por lado.

Unién con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 3 +/- 0.3 cm.

Armazén de carton prensado de 4.5 +/- 0.3 cm. de alto.
Tela de lanilia verde olivo.
Tela tipo "foulard”.

Escudo reglamentario colocado en la parte central.

Cinta de rayon color dorado con 2 venas y 2 pasadores de rayon
dorado, uno a cada extremo.

2 botones dorados en los extremos (parte lateral de [a gorra) para fijar
la falsa carriflera.

Unién con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 4.5 +/- 0.5 cm.

Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm.
Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre
una cinta de plastico tipo "B" para refuerzo.

Carton prensado N° 10, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3
cm., forrado con:

Tela de lanilla verde olivo.

Marroquin verde,

Plastico tipo "B", de 6 +/~ 1 mm. de ancho.

Una franja de 20 +/- 2 mm. de ancho, con aplicacion de lentejuelas,
canutillos y alambre espiral, ubicada a 11 +/- 1 mm. del filo bordeando
la visera {ver grafico).

De base un alambre espiral estirado, a continuacién, una fila de
canutiios entrelazados seguida de una fila de lentejuelas doradas y
sobre estas, otra fila de canutillos entrelazados.

Seguidamente una fila de canutillos dispuestos para formar triangulos
con un disefic dentado, de 15 +/- 1 mm. de alto y de 120° +/- 1° de
inclinacién de cada triangulo.

La cantidad de trianguios sera de 12.

Exento de fallas en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, termofijado, decatizado.

La tela de lanilia no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Sin filos ni rebabas.

Escudo de Armas,
Escarapela y Botén dorado

.| PRESENTACION

Con brillo persistente, recubierto con una lamina de resina epoxica al
horno.

Los disefios respectivos deben estar en altorrelieve y debe estar bien
definido a la vista del observador,

La escarapela, el escudo y el botén tienen un alambre de bronce de 1.2
a 1.3 mm. de didmetro y de 30 +/- 5 mm. de largo que ira soldado en la
parte posterior central.

La soldadura debe abarcar una longitud de 6 mm. minimo de la parte
central del alambre.




Embalado
Etiquetado

Leyenda

En bolsa de plastico transparente resistente al manipuleo, transporte y
almacenamienta.

Etiqueta técnica, de talla y de marca, segun NTP N® 231.400 - 2009
"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar”.
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda de cabeza, llevara en forma obligatoria como LEYENDA el
Proceso de Seleccién y el Afio del proceso, segun el siguiente detalle:

"(proceso) N° .......... - (afio)"
Esta leyenda debera de estar grabada directamente en la prenda, en
letra “arial" en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS / 131022

DEPARTAMENTO DE

GORRA DE LANILLA VERDE OLIVO

Peso (gr./m?)
Titulo de hilos {Ne}
Urdimbre
Trama
Densidad (hilosfem.)
Urdimbre
Trama
Resistenc a la Traccion (Kg.f)
Urdimbre
Trama

sargamiento a la Carga (%)

Urdimbre
Trama

Estabilidad Dimensional (%)

Urdimbre

Trama

Color

Longitud de onda {(Nm)

Reflactancia {%R)

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez del color
Ala luz (20 AFL)
Al sudor (acida)
Al lavado
Al favado seco
Al frote seco
Al frote hiimedo
Pérdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Colorantes a usar
Para poliéster
Para lana
Acabado
Composicion

N°| ABSTECIMIENTO PARA TECNICOS SUPERVISORES
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1.t MATERIAL
Tela de lanilla
Compesicion Lanilla 45/55.
Lana 45% +/- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%.
Ligamento Tafetan 1/1.

200 +/- 5%.

2148 +/- 2,
2146 +/- 2.

23 +/- 3.
21+ 3.

28 minimo.
21 minimo.

42 minimo.
38 minimo.

-2% maximo
-2% maximo.
Verde olivo, definide mediante la siguiente curva:

400 | 470 | 420 | 430 | 440 © 450 | 460 | 470 | 480 | 490
2861270 261|250 | 257 {266 | 258 | 265 | 277 | 2.0
500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | s80 | 590
302 1320 1 345 | 257 1964 { 389 | 969 | 364 | 357 | 356
$00 | 610 | 620 | 630 | 640 | G5O | 660 | 670 | 680 | 69O
9501 3B7 |70} 360 | 375 | 408 | 477 | 670 | 10231415
100
2017

DE menoroigual a 1.
Luz Principal: D 65 (10 segq.).

4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4,0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo.
1% maximo.
4 minirno.

Teftido en tops.

Colorantes dispersos (poliéster) y &cidos (lana).
Termofijado y decatizado.

Tela plastificada brillante.




“ Tipo
Color
Forro interior de gorra
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo
Color
Forro intetior de visera
Composicién
Tipo
Color
Cartén
Composicion
Tipo
Para Cenefa
Para Visera
Espuma plastica
Composicién
Espesor
Densidad/m3

Tafilete {interior de cenefa)

Composicion

ipo

olor

Espesor

Plasticos

Composicidn

Plastico tipo “A”
Espesor

Plastico tipo “B”
Espesor
Color

Falsa carriilera

Composicion

Forma

Dimensiones
Largo
Ancho

Color

Botén dorado grabado

Compaosicién

Tipo

Diametro

Color

Parte posterior

Escudo de Armas

Composicién

Tipo

Dimensiones
Diametro
Espesor de plancha

Peso

Color

Parte posterior

Escarapela

Marroquin.
Verde.

Poliéster 100%.
Tafetan 1x1.
Foulard gofrado.
Negro o gris.

Tela plastificada brillante.
Marroquin.
Verde,

Celulosa.

Cartén prensado.
Carton N° 8.
Cartdn N° 10.

Poliuretano duro.
12 +/- 1 mm.
20 kg. minimo.

Cuero de ovino.
Badana.
Marrén,
0.5 +-0.1 mm.

Polietileno.
Transparente incoloro.
1.2 +/- 0.1 mm.
Brillante tipo charolina.
0.8 +/- 0.1 mm.

Negro.

Cinta de rayon.
Rectangular con 2 venas.

32 +/-3cm.
16 +/- 1 mm.
Dorado.

Bronce 70/30% (+/- 2%)

Circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.
13.5 +/- 0.1 mm.

Dorado.

2 pasadores metélicos de 1.5 +/- 0.2 cm. de largo.

Bronce 70/30% {+/- 2%)
Romana, circular.

38 +/- 3 mm.
1.4 mm. minimo y 2.5 mm. maximo.
6 +/- 0.5 gr.

De color dorado con jos fondos del escudo central a color segun

reglamento.

Alambre de bronce de 1.2 +/~ 0.1 mm. de diametro y de 30 +/- 5 mm.

de longitud.




" | Composicion

Tipo

Dimensiones
Diametro

Espesor de plancha

Peso
Color
Parte posterior

Canutillo
Composicion
Tipo

Ancho del canuto
Color

Alambre espiral
Composicidn
Tipo

Ancho del espiral
Color

Qjalillos
Composicion
Forma

Diametro exterior

Composicidn
Alambre tipo “A”
Dimensiones

Ancho
Espesor
Alambre tipo “B"”

Didmetro
Hilo de costura
Composicién
Titulo
Color
.| CONFECCION
Modelo

Piatillo
Descripcion

Forro exterior
Forro interior
Plastico tipo "A"

Faja
Descripcion

Forro exterior
Relleno

Forro interior
Parte delantera

Bronce 70/30% (+/- 2%)
Circular.

25 +/-1 mm.

1 mm. minimo y 2.2 mm. maximo.

1.8 +- 0.2 gr,

De color dorado con el centro bicolor segln reglamento.

Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de didmetro y de 30 +/- 5 mm.
de longitud.

Metalico plastificado.

Resorte tupido de alambre fino.
1 +/- 0.5 mm.

Dorado.

Metalico.

Resorte extendido de alambre.
1+/-0.5 mm.

Dorado.

Bronce o aluminio.
Circular.

10 +/~1 mm.

Lagueado en color negro.

Acero at carbono.
Plano.

3.5 +-0.5 mm.
0.6 +/~ 0.1t mm.
Circular.

2+ 0.5 mm.

Poligster 100%.
40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de ia tela.

EP reglamentario, gorra verde olivo para el personal de Tcos
Supervisores (varon), en los grados: Tco Jefe, Tco Jefe Superior y Tco
Supervisor de Comando.

Forma eliptica, apuntando hacia adelante y con caida hacia afras, con
un vivo de laniila verde olivo en todo el perimetro.

El perimetro interior armado con alambre tipo “A".

Tela de lanilla verde olivo.

Tela tipo “foulard”.

De forma romboide, ubicado en la parte interior cenfral, pespuntado y
dejando abeitura para tarjeta de identificacion.

Formada con 4 piezas de fanilla, con un armado con alambre tipo "B"
en la parte delantera formando el "pecho de paloma”.

Tela de lanilla verde olivo,

Acolchado de espuma plastica.

Tela tipo “foulard”.

Union con sobrecostura de 2 pespuntes, con un alto de 7.5 +/- 0.5 cm.
con una escarapela ubicada sobre la costura a 2 +/- 0.5 cm. del borde
superior. :




‘| Parte lateral

Parte posterior

Cenefa

Descripcion

Forro exterior

Forro interior

Parte delantera
Escudo de Armas
Falsa carrillera

Parte posterior
Tafilete

Visera
Descripcion

Forro exterior

Forro interior

Ribete

Disefio para Técnico Jefe
uperior en la visera

plicacion

.|ACABADO

Articulo terminado

Tela de lanilla

Partes metalicas

Escudo de Armas,
Escarapeta y Botén dorado

.| PRESENTACION
Embatado

Etiquetado

l.eyenda

Unién con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 4 +/- 0.3 cm.
con 4 ojalillos, 2 por lado.

Union con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 3 +/- 0.3 cm.

Armazan de carton prensado de 4.5 +/- 0.3 cm. de alto.
Tela de lanilla verde olivo.
Tela tipo "foulard".

Escudo reglamentario colocado en la parte central.

Cinta de rayon color dorado con 2 venas y 2 pasadores de rayon
dorado, uno a cada extremo.

2 botones dorados en los extremos (parte lateral de la gorra) para fijar
la falsa carrillera.

Unién con costura interna, con un alto de 4 +/- 0.3 cm,

Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm,

Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre
una cinta de plastico tipo "B" para refuerzo.

Carton prensado N® 10, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3
cm., forrado con:

Tela de tanilla verde olivo.

Marroquin verde.

Piastico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.

Un alambre espiral ubicado a 11 +/- 1 mm. del filo bordeando la visera
{ver grafico).

De base un alambre espiral estirado, a continuacién, una fila de
canutilios inclinados hacia fa izquierda (vista del observador), de 5 +/- 1
mm. de ancho.

En el centro 2 ramas de canutillos dorados, simétricamente opuestas,

Exento de fallas en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, termofijado, decatizado.

La tela de lanilla no debe tener defectos de fabricacidn tales como hilos
corridos, hitos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
hien.

Sin filos ni rebabas.

Con brillo persistente, recubierto con una ladmina de resina epoxica al
horno.

Los disefios respectivos deben estar en altorrelieve y debe estar bien
definido a la vista del observador.

La escarapela, el escudo y el botdn tienen un alambre de bronce de 1.2
a 1.3 mm. de diametro y de 30 +- 5 mmi. de largo que ira soldadc en la
parte posterior central.”

La soldadura debe abarcar una longitud de 6 mm. minimo de la parte
central del alambre.

En bolsa de plastico transparente resistente al manipuleo, transporte y
almacenamiento.

Etiqueta técnica, de talia y de marca, segtn NTP N° 231.400 - 2009
"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Adicionalmente al efiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda de cabeza, llevara en forma obligatoria como LEYENDA el
Proceso de Seleccion y el Aflo del proceso, segin el siguiente detalle:

“{proceso) N° .......... - (afio)"

Esta leyenda debera de estar grabada directamente en la prenda, en
letra "arial" en forma clara y legible.
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_EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS - :rt: 1

Proceso de tintoreo
Forro interior de gorra

Composicion
Ligamento del tejido
Tipo
Color
Forro interior de visera
Composicién
Tipo
Color
Cartdn
Compaosicién
Tipo
Para Cenefa
Para Visera
Espuma plastica
Composicion
Espesor
Densidad/m?
Tafilete (interior de cenefa)
Composicion
Tipo
Color
Espesor

N SECCION GORRA DE GALA
I PROGRAMATZION PARA OFICIAL GENE
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1. | MATERIAL
Tela Paho
Compaosicion ) Lana 100%. i
Ligamento del Tejido Sarga,
Armadura 212
Peso {(gr./m?) 380 +/- 5% gr.
Color Negro.
Titulo de hilos (Nm)
Urdimbre 2125 +/- 2 Nm.
Trama 2125 +/- 2 Nm.
Densidad (hilesfcm.)
Urdimbre 21 +1- 2.
Trama 17 /-2,
Estabilidad dimensional (%}
Urdimbre - 3% maximo.
Trama - 1.5% maximo.
Grado pilling 3 -4 minimo.
Solidez del color
Alaluz (20 AFU) 3.5 minimo.
Al lavado en seco .
Cambio de color 4-5,
Transferencia de colar 3 A minimn
Al frote seco 4-5,
Al frote humedo 3-4
Al sudor acido 4 minimao,
Al sudor alcalino 4 minimo.

Tefiido en pieza.

Poliéster 100%.
Tafetan 1 x 1.
Foulard gofrado.
Negro o gris.

Tela plastificada brillante.
Marroquin.
Negro.

Celulosa.

Carton prensado.
Cartdn N° 8.
Cartdn M2 40,

Poliuretano duro.
12 +/- 1 mm.
20 kg. minime.

Cuero de ovino.
Badana.
Marrdn.,
0.5 + 0.1 mm.




Plasticos

Color
Boton dorado grabado
Composicion
ipo
Diametro
Calor
Parte posterior
Escudo de Armas
Composicion
Tipo- Lo
Dimensiones
Diametro
Espesor de piancha
Peso
Color .

Parte posterior

Escarapela
Composicion
Tipo
Dimensiones
Diametro
Espesor de plancha
Peso
Color
Parte posterior

Canutiiio
Composicion
Tipo

Ancho del canuto
Color
Lentejuelas
Composicion
Tipo

Diametro

Color

Composicion Polietileno.
Plastico tipo “A” Transparente incoloro,
Espesor 1.2 +- 0.1 mm.
Plastico tipo “B" " IBrillante tipo charolina. B i
Espesor 0.8 +/- 0.1 mm.
Color Negro.
Falsa carrillera
Compaosicion
Extericrmente Forrado por un tejido de acriiico.
Interiormente Alma de hilos de algodén de 4 cabos retorcidos.
Forma Cordén tubular tipo mianes.
Dimensiones
Largo 32 /-3 cm.
Diametro 6 +/- 1 mm.
Color Dorado.
Pasador
Composicion Cinta de rayon.
Fonna Reclangular con 2 vernas.

Dorado.

Bronce 70/30% (+/- 2%)

Circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.
13.5 +/- 0.1 mm.

Dorado.

2 pasadores metalicos de 1.5 +/- 0.2 cm. de largo.

Bronce 70/30% (+/- 2%)

TV v e im Tt e L
Roinang, ciiiclaar, 7 -

38 +- 3 mm.

1.4 mm. minimo y 2.5 mm. maximo.

6 +/-0.5gr

De color dorado cor‘1 los fondos del escudo central a color segun
reglamento.

Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de didmetro y de 30 +/- 5 mm.
de tongitud.

Bronce 70/30% (+/- 2%)
Circular.

22 /-1 mm.

1 mm. minimo y 2.2 mm. maximo.

1.8 +/-0.2gr.

De color dorado con el centro bicolor segln reglamento.

Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diametro y de 30 +/- 5 mm.
de longitud.

Metalico plastificado.

Resorte tupido de alambre fino.
1 +/- 0.5 mm.

Dorado.

Metalico plastificado.
Plancha circular.

6 +{- 0.5 mm.
Dorado.




Alambre espiral

Composicidn
Tipo
Ancho del espiral
Color '
Ojalillos
Composicion
Forma
Diametro exterior
Color '
Alambre
Composicion
Alambre tipo “A”
Dimensiones
Ancho
" Espesor
Alambre tipo “B”
Diametro
ilo de costura

Color

2. | CONFECCION

Modelo
Platillo
Descripcion

Forro exterior
T OITo inerion
Vivo

Plastico tipo "A"

Faja
Descripcion

Forro exterior
Relleno

Forro interior
Parte delantera

Parte lateral

Parte posterior

Cenefa

Descripcion

Forro exterior

Forro interior

Farte delantera
Escudo de Armas
Falsa carrillera

Parte posterior

Tafilete

Metatico.

Resorte extendido de alambre,
1 +/- 0.5 mm.

Dorado.

Bronce o aluminio.
Circular.

10 +/~ 1 mm.

Laqueado en color negio -

Acero al carbono.
Plano.

3.5 +/-0.5 mm.
0.6 +/-0.1 mm,
Circular,

2 +/- 0.5 mm.

Poliéster 100%.
40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Al tono del color de |a tela.

EP reglamentario, gorra de gala para Oficial General, ver grafico.

Forma eliptica, apuntando hacia adelante y con caida hacia atras.

El perimetro interior armado con alambre tipo "A".

Tela de pafio negro.

Tela fipe “fouiard™. ~

Vivo de pafio color rojo, de 3 +/- 1 mm. de ancho, en el borde exterior.
De forma romboide, ubicado en la parte interior central, pespuntado y
dejando abertura para tarjeta de identificacion.

Formada con 4 piezas de pafios con un armado con alambre tipo "B"
en la parte delantera formando el "pecho de paloma".

Tela de pafio negro.

Acolchado de espuma plastica.

Tela tipo “foulard”.

Union con sobrecostura de 2 pespuntes, con un alto de 7'+~ 0.5 cm.
con una escarapela ubicada sobre fa costura central.

Unién con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 4 +/- 0.3 cm.
con 4 ojalilos, 2 por lado.

Unién con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 3 +/- 0.3 cm.

Armazon de carton prensado de 4.5 +/- 0.3 cm. de alto.
Tela de pafio negro.
Tela tipo “foulard”.

Escudo reglamentario colocado en la parte central.

Cordén milanés dorado con 2 pasadores uno a cada extremo.

2 botones dorados en los extremos (parte lateral de la gorra) para fijar
la falsa carrillera.

Unién con sobrecostura de un pespunte, con un alto de 4.5 +/- 0.5

cm.
Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm.

Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre
una cinta de plastico tipo "B" para refuerzo.




Visera
Descripcion

Forro exterior

Forro interior

Ribete

Disefio para Oficial General
en la visera

Aplicacion

.| ACABADO

Articulo terminado

Tela

Parte metalica
Escudo de Armas y
Escarapela

EFscudo de Armas,
Escarapela y Boton dorado.

.| PRESENTACION
Embalaje

Leyenda

Cartén prensado N° 10, con un ancho en la parte media de 6.5 +/-0.3
cm., forrado con:

Tela de pafio negro.

Marroquin negro.

Plastico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.

Una franja de 15 +/- 2 mm. de ancho, con aplicacion de fentejuelas,
canutillos y alambre espiral, ubicada a 11 +/- 1 mm. del filo bordeando
la visera (ver grafico).

De base un alambre espiral estirado, a continuacion, una fila de
canutillos entrelazados seguida de una fila de lentejuelas doradas
sobre estas, otra fila de canutillos entrefazados.

Seguidamente una fila de unas ramas entrelazadas de maodelo EP
reglamentario, bordadas en canutilo y lentejuelas doradas,
simétricamente opuestas.

Exento de defectos en material y confeccion.

Excelente presentacion.

DeCatizadG. . P e
La tela no debe tener defectos de.- fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Sin filos ni rebabas.

Enchapado en oro de 18 kilates con brillo persistente.

Espesor de lamina de enchape de 4 a 5 micras, recubierto con una
lamina de resina epoxica al horno.

El disefio del altorrelieve debe estar bien definido a la vista del
observador. )

En bolsa de plastico transparente.

Ftigueta técnica y de marca, segin NTP N° 231,400 - 2006
"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar™.
adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda, llevard en forma obligatoria una LEYENDA segun el
siguiente detalle:

"(proceso} N° .......... - (ano)"

"PROHIBIDA SU VENTA"

Esta leyenda debera de estar colocada o grabada directamente en i2
prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.
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EP - COLOGE - SINTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS / 153122

DEPARTAMENTO DE

SOMBRERO DE LANILLA VERDE OLIVO

L]
N ABSIECRRENTO PARA OFICIAL SUPERIOR
CARACTERISTICAS DESCRIPCION
1.| MATERIAL
Tela de fanilia
Composicién Lanilia 45/55.
Lana 45% +/- 5%.
Poliéster 55% +/- 5%.
Ligamento Tafetan 1/1.
Peso {gr./m?) 200 +/- 5%.
Titulo de hilos (Ne)
Urdimhre 2/46 +/- 2,
Trama 2146 +/- 2.
Densidad (hilos/cm.)
Urdimbre 23 +/- 3.
Trama 21 +/- 3.
Resistenc a la Traccidn (Kg.f)
Urdimbre 28 minimo.
Trama 21 minimo.
Alargamiento a la Carga (%)
Urdimbre 42 minimo.
Trama 38 minimo.
Wetabitidad Dimensional (%)
Urdimbre -2% maximo
Trama -2% maximo.
Color Verde olivo, definido mediante Ia siguiente curva:
Longitud de onda (Nm) 400 | 470 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 430 | 490
Reflactancia (%R) 208 | 270 | 261 | 253§ 267 266|258 265277 | 291
s00 | st0 | 520 ) 530 | st0 | 550 | s60 | s70 | 580 | 590
3142|320 3451357 1364 | 369 | 3869 304 | 3.67 | 355
600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | Goo | 670 | 480 | 600
358 | 3GB7 | 3701 369 | 375408 | 477 {670 |10.23]14.16
700
2017

Tolerancia Sist. CIEL LAB
Condiciones de Luz
Solidez del color
Alaluz (20 AFU)
Al sudor (acida)
Allavado
Al lavado seco
Al frote seco
Al frote himedo
Pérdida de peso al lavado
Grado pilling
Proceso de tintoreo
Coiorantes a usar
Para poliéster
Para lana
Acabado

DE menor o iguat a 1.
Luz Principal: D 65 (10 seg.).

4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
4.0 minimo.
3.5 minimo.
1% maximo.

4 minimo.

" | Teftido en tops.

Colorantes dispersos (poliéster) y acidos {lana).
Termofijado y decatizado.




Tela foulard
Composicion
Ligamento del tejido
Tipo

Color

Espuma plastica
Composicion
Espesor
Densidad/m?

Tela franspirable
Composicién
Ligamento del tejido
Tipa

Color

Tafilete de cuero
Composicion

Tipo

Color

Espesor

Cuero reconstituido
Composicién

Tipo

Espesor

Faja

Composicidn

Cinta rayon
Composicién
Tipo

Ancho

Color
Pasador
Composicion
Tipo

Boton dorado grabado

Composicion

Tipo

Diametro

Color

Parte posterior

Escudo de Armas

Composicion

Tipo

Dimensiones
Diametro
Espesor de piancha

Peso

Color

Parte posterior
Escarapela
Composicion

Poliéster 100%.
Tafetén 1 x 1.
Foulard gofrado.
Negro o gris.

Paliuretano semi duro.
12 #/- 1 mm.
20 kg. minimo.

Poliéster 100%.
Tejido de punto
Malla.
Negro.

Cuero de ovino.
Badana.
Marron,
0.5 +/- 0.1 mm.

Aglomerado de cuero natural con resinas sintéticas.
Lamina.
3 /- 0.5 mm.

Tela de lanilla.

Igual al cuerpo.
Verde olivo

Polietileno.
Transparente incoloro.
1.2 +/- 0.1 mm.

Poligster 100%.
Cinta con 2 venas.

16 +/- 1 mm.
Dorado.

Poliéster 100%.
igual a la cinta rayon.

Bronce 70/30% (+/- 2%)

Circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.
13.5 +/- 0.5 mm.

Dorado.

2 pasadores metdlicos de 10 +/- 2 mm. de largo.

Bronce 70/30% (+/- 2%)
Romana, circular.

38 +/-2 mm,

1.mim. minimo.

6 +/- 0.5 gr.

De color dorado con los fondos del escudo central a color segun

reglamento.
2 pasadores metalicos de 25 +/- 2 mm. de largo.

Bronce 70/30% (+- 2%)




Tipo

Dimensiones
Didmetro
Espesor de plancha

Peso

Color

Parte posterior

Canutillo

Composicion

Tipo

Ancho del canuto

Color

Lentejuelas

Composicion

Tino

Diametro

Color

Alambre espiral o similar

Composicioh

Tipo

Ancho del espiral

Color

Hilo de costura

Composicidn

Titulo

Color

.| CONFECCION

Modelo

Copa
Descripcion

Forro exterior
Forro interior

Tarjetero

Cenefa
Descripcion

Forro exterior

Forro interior

Faja

lL.azo

Disetio para Oficial Superior
en la faja

Circular.

22 +/-1 mm.

1 mm. minimo.

1.8 +/- 0.2 gr.

De color dorado con el centro bicolor segtin reglamento.
2 pasadores metalicos de 40 +/- 2 mm. de largo.

Metalico plastificado.

Resorte tupido de alambre fino.
1 +/- 0.5 mm.

Dorado.

Metdlico plastificado.
Plancha circular,

6 -+~ 0.5 mm.
Dorado.

Metalico.

Resorte extendido de alambre.
1 +f- 3.5 mm.

Dorado.

Poliéster 100%.
40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Al tono de la tela.

EP reglamentario, sombrero de fanilla verde olivo para Oficial Superior
dama, ver grafico.

Forma eliptica y ovalada de 17 x 14.5 (+/- 0.6) cm. (linea de unién con
la cenefa), cuerpo armado de cuero reconstituido.

Forrado de tela de lanilla con acolchado de espuma.
Tela de transpirable con acolchado de espuma.

De forma romboide, ubicado en la parte interior central, pespuntado y
dejando abertura para tarjeta de identificacién, de 11 x 7 (+/- 0.5) cm.

Bordea la copa dando la forma ovalada en la parte superior, de 8 +/-
0.5 de alto en fa parte deiantera y de 7.5 +/- 0.5 cm. de alto en la parte
posterior (linea de unién con la copa), cuerpo armado de cuero
reconstituido.

Forrado de tela de lanilla con acoichado de espuma, con ia costura de
union en la parte posterior.

Tela foulard.

Ubicada alrededor del borde inferior de la cenefa, en la parte posterior
fleva una pieza formando un lazo.

Conformada de doble tela de lanilla, de 5 +/- 0.3 cm. de ancho, lleva
pespunte a 5 +/- 1 mm. de los bordes superior e inferior, con la costura
de unién en la parte posterior.

Conformada de doble tela de lanilia, de 5 +/- 0.3 cm. de ancho y 14 +/-
0.5 cm. de largo (colocado), lleva pespunte a 5 +/- 1 mm. del borde,
con una costura en "X" en el doblez.

Una franja de 15 +/- 2 mm. de ancho, con aplicacién de lentejuelas,
canutillos y alambre espiral o similar, ubicada a 17 +/- 1 mm. del borde
inferior de la cenefa.




Aplicacion

Escarapela
Escudo de Armas

Falsa carrifiera

Tafilete de cuero

Alas
Descripcién

Forro

.|ACABADO

Articulo terminado

Tela de lanilla

Partes metalicas

Escudo de Armas,
Escarapela y Boton dorado

.| PRESENTACION
Embatado
Etiquetado

Leyenda

De base un alambre espiral estirado o similar, a continuacidn, una fila
de lentejuelas doradas y sobre esta fila, una fila de canutillos
entrelazados.

Seguidamente una fila de canutillos colocados verticalmente en formas
triangulares, de 11 +/- 1 mm. de alto y 18 +/- 1 mm de ancho, en un
disefio denfado.

Colocado el escudo de armas en el centro, irdn 6 triangulos a cada
lado.

Ubicada en la parte delantera superior, debajo de la costura de unién
de cenefa con copa.

Escudo reglamentario ubicado en la parte central de la faja, rozando el
borde superior de la faja

Ubicada en la parte delantera inferior de la cinta, tiene 2 pasadores
hechos de la misma falsa carrillera y estd fijada con un botén dorado en
cada extremo.

2 botones dorados en los extremos (parte lateral de la gorra) para fijar
la falsa carriilera.

Ubicado alrededor del borde inferior de la cenefa, de 3.5 +/- 0.3 cm. de
alto, armado sobre el forro de tafilete de 8 +/- 1 mm. de ancho
(doblado), lleva un ribete de charolina en el borde inferior con costura
zigzag para unién con la cenefa.

Bordeando la cenefa, con un ancho de 7 +/- 0.5 cm. en la parte
delantera, 6.5 +/- 0.5 en lo lados (sin doblar) y 3.5 +/- 0.5 cm. en la
parte posterior, cuerpo armado con cuero reconstituido.

Forrado de tela de lanilla en la parte exterior e interior, lleva 11 lineas
de costura alrededor.

Las alas laterales se doblan hacia arriba dando su forma caracteristica
al sombrero.

Exento de fallas en material y confeccion.

Excelente presentacion.

Tejido uniforme, termofijado, decatizado.

1 a tela de lanilla no debe tener defectos de fabricacion tales como hilos
corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del
bien.

Sin filos ni rebabas.

Con brillo persistente, recubierto con una lamina de resina epoxica al
horno.

Los disefios respectivos deben estar en altorrefieve y debe estar bien
definido a ia vista del observador.

En bolsa de plastico transparente resistente al manipuleo, transporte y
almacenamiento.

Etiqueta técnica, de talla y de marca, segun NTP Ne 231.400 - 2009
"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar”.
Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de
la prenda de cabeza, llevara en forma obligatoria como LEYENDA el
Proceso de Seleccion y el Afio del proceso, segln el siguiente detalle:

"(procesoy N° .......... - (afio)"
Esta leyenda debera de estar grabada directamente en la prenda, en
letra “arial* en forma clara y legible.
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